o
08

©8,5

20

30

20
3,5
40
Révision Commentaire
A Premiere diffusion OC
Matiere : Acier S235JR / S
, MALICO - LAC
Tolérances : 0,3 Dessing D Désignation:
essine par) 1. — Plaquette de suspension FPL
Traitement : Zingage blanc électrolytique standard d'épaisseur 10um veitie par | 5,01 L@@&  [rormar[No. plan: Date
75 A3 0Cs-1287 16/04/25
Approuvé f,;h o
| par JA ,f'[_;_.- Echelle: 3/1 Poids: 45 gr |Feuille: 1/1
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